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Spot on; LED Lights!

e

Erfolgreiche LED-Produktion mit ausgekliigeltem Produktions-Equipment

Die LED-Technologie legt enorm zu, LED-Beleuchtungen dringen in immer mehr Bereiche des tagli-
chen Lebens vor — der Siegeszug der modernen Beleuchtungssysteme ist kaum aufzuhalten, zumal sie
eine schier unendliche Designfreiheit erlauben. Treiber dieser Entwicklung sind vielfaltige Einsatzmog-

lichkeiten und enorme Energieeinsparpotenziale fiir den Anwender.

Es werde Licht!

Die Konstruktion bei Ersa ist seit Jahren auf Wirtschaftlichkeit, hohe Maschinenver-
fligbarkeit sowie geringe Energie- und Betriebsstoffverbrauche der Anlagen und

ED-Produkte im Automotive-Sektor sind

meist kompakt und als oberflichenmontier-

bare Bauteile ausgefiihrt, anders als allgemei-
ne Beleuchtung. Dort werden auch Leuchtmittel in
herkémmlicher Gliihbirnenform gefertigt — aber auch
zunehmend Leuchtmittel, die mittlere bis grofie
Leuchtstoffrohren ersetzen. Ebenso kommen vor
allem bedrahtete LEDs auf Videowdnden und Wer-
betafeln zum Einsatz. Die in den Beleuchtungen ein-
gesetzten Hochleistungs-LEDs sind fast immer SMT-
Bauteile. Die Substrate, auf die die LEDs gel6tet wer-
den, sind abhédngig von der Leistung des Leuchtmit-

Systeme ausgelegt. Vor allem geht es darum, die thermische Belastung von Bautei-
len und LEDs zu minimieren, weshalb bei Ersa ein besonderes Augenmerk auf eine
leistungsfahige Vorheizung der Wellen- beziehungsweise SelektivlGtanlage gelegt
wird. Denn schlieBlich gehort Licht zum Leben wie die Luft, die wir atmen und das
Wasser, das wir trinken. Das richtige Licht hilft nicht nur Sehen, es steigert unsere
Wahrnehmung der Welt.
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tels. Bei Automobil-Riicklichtern sind dies flexible
Leiterplatten oder kostengiinstige, starre Substrate
auf CEM-Basis. Bei hoheren Leistungen der LEDs
kommen IMS-Platinen (Insulated Metal Substrate)
auf Aluminiumbasis zum Einsatz. Diese eignen sich
besonders zur Kiihlung der LEDs, haben allerdings
eine hohe Warmekapazitat und erfordern leistungs-
fahige Reflow-Lotsysteme, die stabil, reproduzierbar
und flexibel arbeiten.

Verarbeiten und Bestiicken von SMT-LEDs

Was ist bei der Verarbeitung von LEDs zu beachten?
LEDs sind vom internen Aufbau her gesehen kom-
plexe Bauteile. Der lichtemittierende Chip ist in Kunst-
stoff eingebettet, der hohe optische Transmission
benétigt. Zugleich ist dieser Kunststoff in der ndheren
Chipumgebung thermisch hoch belastet, darf aber
die optischen Eigenschaften iiber die gesamte Lebens-
dauer der LED nicht verdndern. Nur wenige Kunst-
stoffe erfiillen diese Forderungen, oftist die Auswahl
ein Kompromiss. In der Praxis finden Vergussmate-
rialien auf Basis von Silikonen und Epoxidharzen
Verwendung. Noch komplexer wird es bei weiflen
LEDs: Da keine direkt WeifSlicht-emittierenden Chips
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verfiigbar sind, muss das Weifilicht durch einen Trick
erzeugt werden: Ein Blaulicht-emittierender Chip
wird mit einer Phosphorschicht abgedeckt, die im
weiflen Spektrum emittiert, sobald sie durch das blaue
Licht des Chips angeregt wird. Je nach Zusammen-
setzung des Phosphors reicht das abgestrahlte Spek-
trum von kaltem Weifllicht mit hohem Blauanteil bis
hin zu warmen Weifilichttdnen.

Die Schwierigkeiten der SMT-Bauteile beginnen
beim Bestiicken. Die Oberfldchen der Bauteilgehduse
sind dafiir nicht optimal. In der Regel greift die Vaku-
um-Pipette die LEDs im Bereich der optischen Flache/
Linse. Vor allem bei Silikon-Verguss-Materialien ist
die Haftfahigkeit vom Aushéartegrad des Silikons
abhdngig, der sich chargenweise dndern kann. Ist die
Silikonschicht zu weich, besteht die Gefahr des
Anhaftens an der Vakuumdiise und die LED wird
nicht am gewiinschten Ort auf der Leiterplatte abge-
setzt. LED-Gehéuse in Form einer optischen Linse
haben keine ebenen Fliachen, sondern weisen
gekriimmte, glatte Oberflachen auf, deren optische
Eigenschaften beim Bestiicken nicht beeinflusst wer-
den dirfen, etwa durch Kratzer.

Anforderungen an das Reflowloten

Das Reflowloten der LEDs ist einfach: Der hohe
Metallanteil der Leiterplatten fiihrt zur gleichmafSigen
Temperaturverteilung auf den Baugruppen und damit
zu kleinen Delta-Ts. Allerdings sind die Verarbei-
tungshinweise der LED-Hersteller akribisch zu beach-
ten! Viele LEDs sind sehr empfindlich gegeniiber
hohen Temperaturen, hohen Gradienten und langen
Zeiten iiber Liquidus. Deshalb sollte man den Reflow-
16tprozess stets im unteren Bereich des Prozessfens-
ters ansiedeln. Lineare Temperaturprofile sind giins-
tiger als Sattelprofile, da die Gradienten in Bereichen
von 1 K/s bis 3 K/s bleiben. Ebenso zu vermeiden sind
Gradientenspriinge beim Ubergang der Baugruppe
aus der Vorheiz- in die Peakzone beziehungsweise
von der Peak- in die Kiithlzone. Mit der Reflow-Lot-
anlage Hotflow 4 von Ersa ldsst sich das Temperatur-
profil elegant anpassen und die Temperatur in der
letzten Peakzone reduzieren, was den Ubergang in
die Kiihlzone auf Grund des niedrigeren Gradienten
erheblich entscharft. Mit diesem ,,sanften” Peak wer-
den die LEDs thermisch geringstmoglich belastet.
Beachtet man diese Hinweise nicht, kann es durch
die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe im
Inneren der LED-Gehéuse zu internen Delaminati-
onen oder Briichen kommen, die das thermische und
optische Verhalten des aktiven Chips im Gehduse
verandern. Die LED funktioniert zwar noch, bei
Hochstleistung fallt sie allerdings schnell auf Grund
thermischer Uberlastung aus. Ahnliche Fehler kon-
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nen auch nach dem Lotprozess in der Kithlzone des
Reflowofens durch zu hoch eingestellte Kiihlgradi-
enten auftreten. Es kann zu thermomechanischen
Spannungen im Bauteil kommen, die sich nachteilig
auf die Zuverlassigkeit auswirken. Viele LED-Her-
steller empfehlen deshalb Kiihlgradienten von weni-
ger als 3 K/s. Bei der Reflow-Lotanlage Hotflow 4 gibt
es dafiir einen im Lotprogramm einstellbaren, gere-
gelten Kiihlgradienten. Die LED-Eigenschaften zei-
gen, dass beziiglich Prazision und Reproduzierbarkeit
der Temperaturprofile hohe Anforderungen an den
Lotprozess gestellt werden. Die Ersa-Reflowl6tsyste-
me sind dafiir ausgelegt, da sie auch im 24/7-Betrieb
zuverlassig, stabil und wirtschaftlich arbeiten.

Effektiv Voids reduzieren beim Reflowl6ten
Die Entwdrmung der LEDs ist ein weiteres spannen-
des Thema, das {iber die stoffschliissige Anbindung
der LED-Gehduse an die Leiterplatte realisiert ist.
Dabei spielt der warmeableitende Querschnitt zwi-
schen Gehéduse und Leiterplatte eine wesentliche Rol-
le. Beim Umschmelzen der Lotpaste kdnnen in den
Lotstellen Voids entstehen. Diese Voids reduzieren
den warmeableitenden Querschnitt und fithren zur
Erhohung des thermischen Widerstandes. Dieser
erlaubt zwar eine gewisse maximale Voidrate, die aber
mit steigender Leistung der LEDs sinkt, da der Anteil
der abzuftihrenden Warme steigt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Entstehung von Voids in L&t-
verbindungen komplexist —abhdngig von den Metal-
lisierungen der Lotpartner, der Chemie der Lotpaste
und der Prozessfiihrung. Eine vermeintlich gute Kon-
stellation dieser Parameter kann sich bei der nachsten
Platinen-Charge durchaus ins Gegenteil verkehren.
Diese Erkenntnis hat zur Entwicklung zusatzlicher
Optionen gefiihrt, die die Voids zum Beispiel elekt-
romechanisch aus den Lotstellen entfernen. Das von
Ersa entwickelte Voidless-Prinzip in den Hotflow-
Reflowsystemen basiert auf der Einkopplung nieder-
frequenter Schwingungen in die Leiterplatte in dem
Moment, in dem die Lotpaste schmelzfliissig ist. Die
Bewegung der Leiterplattenoberflache im Nanometer-
Bereich veranlasst die Voids dazu, nach auien zu
wandern und so die Létstellen zu verlassen. Voidraten
von weniger als 3 Prozent lassen sich damit in kiir-

zester Prozesszeit realisieren. >

Bild 1: Erfolgreiches
Duo: Der Lotpasten-
drucker Versaprint
und die Reflow-Lot-
anlage Hotflow er-
moglichen zuverlassi-
ge LED-Verarbei-
tungsprozesse.

Bild 2: Hochleistungs-
LED auf IMS-Substrat:
Die Platinen ermdgli-
chen ein sehr gutes
Warmemanagement,
benotigen aber leis-
tungsfahige Reflow-
Lotsysteme, die sta-
bil, reproduzierbar
und flexibel arbeiten.
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Bild 3: Super-Flux-LED
mit Stand-offs an den
Pins: LED-Hersteller
empfehlen, diese be-
drahteten LEDs mit
einem Stand-off von
2 mm bis 3 mm auf
den Leiterplatten zu
montieren.

Bild 4: Dubai-Mall mit
LED-Beleuchtung: Die
LEDs sorgen fiir hohe
Energieeffizienz und
stellen gleichzeitig si-
cher, dass die Be-
leuchtung das Kaufer-
lebnis bereichert. Mit
tiber 1.000 Geschaf-
ten und Restaurants
ist die Dubai Mall ei-
nes der gréB3ten Ein-
kaufszentren im Mitt-
leren Osten.

Bild 5: Beispiel fiir ei-
ne LED-Matrix auf ei-
ner FR4-Platine mit
hohem Kupferanteil:
Viele LEDs sind sehr
empfindlich gegen-
iber hohen Tempera-
turen, hohen Gradi-
enten und langen Zei-
ten iiber Liquidus.

Baugruppenfertigung Coverstory

Verarbeitung bedrahteter LEDs

Wie dndern sich die Anforderungen an die Verarbei-
tung, wenn bedrahtete LEDs zu verbauen sind?
Bedrahtete LEDs kommen in Videowadnden oder Wer-
betafeln zum Einsatz, die bei Tageslicht im Freien
betrieben werden. Die Bauformen der hier eingesetz-
ten LEDs sind zwei-, drei- oder vierpolig. Hersteller
empfehlen, die LEDs mit einem Stand-off von 2 mm
bis 3 mm auf den Leiterplatten zu montieren. Bei den
vierpoligen Super-Flux-LEDs ist dies problemlos mog-
lich, nicht jedoch bei den zwei- und dreipoligen
Gehéuseformen.

Auch wenn die LED-Anschlussbeinchen so geformt
sind, dass der geforderte Stand-off eingehalten wird,
kippen diese LEDs nach dem Bestiicken in den Lei-
terplattenbohrungen und bleiben in der Regel nicht
senkrecht stehen. Ist die senkrechte Position der LED
essenziell, miissen die Bauteile vor dem Loten mittels
Vorrichtungen ausgerichtet werden — ein erheblicher
Mehraufwand, der die Kosten der Baugruppe erhoht.
Dabher bestiicken viele Hersteller die LEDs ohne emp-
fohlenen Stand-off direkt auf die Platinenoberflache,
was beim anschlielenden Wellen- oder Selektivlot-
prozess zu erhohter Warmebelastung der LEDs fiihrt.

Um diese thermische Belastung zu minimieren, ist
eine leistungsfahige Vorheizung der Wellen- bezie-
hungsweise Selektivltanlage von Vorteil, um die
erforderliche Lottemperatur um einige Grad abzu-
senken. Alle Powerflow-Wellenl6tanlagen einerseits
und alle Selektivlotanlagen andererseits — von Smart-
flow iiber Ecoselect bis hin zu Versaflow — verfiigen
iiber leistungsstarke Vorheizungen, die optional mit
Oberheizungen ausstattbar sind. Dadurch lassen sich
auch massereiche Leiterplatten schonend auf die
benoétigten Vorheiztemperaturen erwédrmen.

In diesem Zusammenhang ist auch das Layout der
Leiterplatte wichtig. Wird die Warmekapazitat der
einzelnen Létverbindungen konstruktiv gering gehal-
ten, kann die Baugruppe im Wellen-/Selektivlotpro-
zess schneller verarbeitet und der Warmeeintrag in
die empfindlichen LEDs reduziert werden. Vorteilhaft
ist die Implementierung von Warmefallen in das Lei-
terplattenlayout, die den warmeableitenden Quer-
schnitt in die Kupferlagen reduziert. Dadurch steht

in der Létverbindung mehr Warmeenergie zur Ver-
fligung. Wie die Praxis zeigt, kann auch die Farbe der
LEDs bei der Verarbeitung durchaus eine Rolle spie-
len: Obwohl unterschiedlich farbige LEDs eines Her-
stellers per Datenblatt gleiche Spezifikationen haben,
zeigte sich beim Wellenloten, dass blaue und weile
LEDs empfindlicher auf Létwéarme reagieren als rote
und griine LEDs der gleichen Baureihe. Blaue wie
weifse LEDs, alle ohne Stand-off auf der Platine mon-
tiert, fielen im Feld nach kurzer Zeit aus — die roten
und griinen LEDs nicht.

Systemlieferant Ersa als Partner der
LED-Branche
Das Marktpotenzial fiir LED-Beleuchtungen ist
gewaltig, namhafte Firmen investieren massivin Pro-
duktionskapazitdaten. Allein zwei Big Player haben im
Jahr 2015 insgesamt 25 Linien in Siideuropa in Betrieb
genommen, auf denen ausschliefllich LED-Beleuch-
tungskomponenten plus Netzteile produziert werden.
In diesen Linien kommen Ersas Lotsysteme und Ersas
Versaprint-Lotpastendrucker erfolgreich zum Einsatz.
Das installierte Fertigungsequipment reicht von
SMT-Reflow-Létanlagen der Hotflow-Serie tiber Ver-
saflow-Selektivlotsysteme bis hin zu den Powerflow-
Stickstoff-Wellenlétanlagen. Die Entscheidung der
Kunden fiir Ersa hat mehrere Griinde: leistungsfahige
Lotanlagen sowie robuste, stabile und reproduzierba-
re Prozesse auf flexibler Basis. Mit diesen innovativen
Maschinenkonzepten sind Kunden aus der LED-Bran-
che weltweit fiir kommende Herausforderungen in
der Elektronikfertigung gertistet und kénnen kiinfti-
gen Anforderungen gelassen entgegensehen. LEDs
round the world —let it shine! (mrc) |
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